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舗装路面の平坦性測定方法 
 

舗装工事における路面の平坦性の測定方法は以下のとおりとする。 

 

１．測定方法 

・車道及び側帯の舗装路面の平坦性は、３メートルプロフィルメータ、または、これと同等の平坦性を測

定できる他の測定方法（路面性状測定車等）によること。 

・各種測定器具による測定方法と結果の整理については、舗装試験法便覧６－２によること。（ただし、

測定位置については以下のとおりとする。） 

 

２．測定位置 

 ・舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに、車線において、車線の中心線から１メートル離

れた地点を結ぶ、中心線に平行する２本の線のいずれか一方の線上で測定する。 

 

 

３．規格値 

 ・３メートルプロフィルメータの場合、舗装材料の如何に関わらず、標準偏差（σ）２．４㎜以下とす

る。 

・直読式（足付き）の場合、舗装材料の如何に関わらず、標準偏差（σ）１．７５㎜以下とする。 
 

 


