
土木用CLTの開発
岡山県農林水産総合センター 森林研究所 専門研究員 道場隆

「CLTの新たな分野での利用方法の検討（R2～R6）」
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【土木用CLTの製造に当たっては】

CLT協会HPから

内閣官房HPから

長さ 幅 厚み 含水率 曲げヤング係数 曲げ強度

(mm) (mm) (mm) (%) (kN/mm2) (N/mm2)

No3 ② 2 ヒノキ 2070 303.27 89.98 15.0 11.10 56.4 曲げ 7h-7h-7h

No3 ② 3 ヒノキ 2070 301.15 90.16 14.7 10.34 48.4 曲げ 7h-7h-7h

No3 ⑤ 2 ヒノキ 2068 299.28 89.77 14.8 10.94 55.4 曲げ 7h-7h-7h

No3 ⑤ 3 ヒノキ 2069 304.10 89.89 15.7 9.96 55.2 曲げ 7h-7h-7h
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